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Аннотация: Исследование относится к пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в частности к получению карбоксиметилкрахмала из 

крахмала зерновых культур. Технической задачей исследования является 

получение в лабораторных условиях карбоксиметилкрахмала из кукурузного 

крахмала, которая достигается за счет использования кукрузного крахмала; 

введения в реактор 33,333г  крахмала, 0,054 моль МХУК 99% - C2H3ClO2), 0,127 

моль NaOH (ЧДА) предварительно растворенной в 0,372 моль Н2O и 267 мл 90% 

этанола; подогрева смеси до 62°С в течение 3ч; постоянного перемешивания; 

отделения КМК от жидкой фазы; двукратного промывания 90% раствором 

этанола; высушивания; просеивания. 

Ключевые слова: крахмал кукурузный, монохлоруксусная кислота, 

карбоксиметилкрахмал 

 

Получение  химически модифицированных видов крахмала имеет большое 

значение в различных сферах промышленности. Так, карбоксиметилированием 

можно получать модифицированный крахмал, обладающий самыми 

разнообразными свойствами, позволяющими применять его как в натуральном 

виде, так и для синтеза более сложных химических соединений. 

Крахмал этого вида является загустителем, стабилизатором, 

структурообразователем разных пищевых и непищевых систем. Этот вид 

крахмала хорошо загущает и стабилизирует водные пищевые системы, 

включающие белки, жиры и углеводы, - мороженое, низкожировые маргарины, 

масло, кремы, майонезы. Он образует пленки, растворимые в холодной воде, его 

используют для шлихтования синтетических волокон, загустки печатных 

красок, для приготовления обойного клея. 

Карбоксиметилкрахмал (КМК) хорошо совместим с поливиниловым клеем, 

окисленными крахмалами, карбоксиметилцеллюлозой. Кроме этого КМК 

является специальным реагентом, применяемым в нефтяной и газовой 

промышленности в целях бурения скважин, их вскрытия, а также ремонта. 
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Использование реагента позволяет сократить водоотдачу буровых растворов, 

как пресных, так и соленасыщенных. С его помощью поддерживаются 

постоянные реологические параметры, характерные для бурения. 

В связи с этим в статье рассмотрен способ получения КМК на основе 

реакции взаимодействия кукурузного крахмала с монохлоруксусной кислотой в 

щелочной среде. 

Методы. Для получения карбоксиметилкрахмала в реактор ввели 33,333г 

кукурузного крахмала, 0,054 моль МХУК 99% - C2H3ClO2), 0,127 моль NaOH (ЧДА) 

предварительно растворенной в 0,372 моль Н2O и 267 мл 90% этанола. Смесь 

разогрели до 62°С, при постоянном перемешивании выдерживали в течение 3 ч 

до завершения реакции. После окончания отделили КМК от жидкой фазы 

фильтрованием. КМК разбавляли однократным 90% раствором этанола и 

промыли. Эту операцию повторяли дважды. Полученный 

карбоксиметилкрахмал высушили и просеяли. 

Результаты. В результате реакции было получено 37,8 г белого 

порошкообразного вещества. На основании физических свойств и результатов 

спектроскопии установили успешное протекание реакции. Выход реакции 

составил 76%. 

 
Рис 1. Спектр, использованного для реакции крахмала 
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Рис 2. Спектр продукта реакции – карбоксиметилкрахмал 

Заключение: По итогам эксперимента подтверждена возможность 

использования кукурузного крахмала для получения модифицированного 

крахмала (КМК). А также доказана высокая эффективность проведенной 

реакции, что позволяет сократить продолжительность реакции, а также затраты 

химических реагентов. Полученный продукт может быть использован как в 

нефтяной промышленности, так и в пищевой промышленности в качестве 

загустителя и стабилизатора. 
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