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“Мамлакатимиз ўз тараққиётининг янги даврига 
қадам қўйган ҳозирги кунда барча соҳаларда 
кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилмоқда. 
Ана шу ислоҳотларнинг муваффақияти, 
мамлакатимизнинг дунёдаги ривожланган, 
замонавий давлатлар қаторидан муносиб, ўрин 
эгаллаши, аввало, илм-фан ва таълим-тарбия 
соҳасининг ривожи билан, бу борада бизнинг 
дунё миқёсидаги рақобатбардош бўла олишимиз 
билан узвий боғлиқ....” 

Шавкат Мирзиёев 
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MODIFIKATSIYALANGAN  KRAXMAL  BILAN  OHORLANGAN   

KALAVA   IPLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI. 

Sh.Sh.Ortiqov, H.Q.Razzоqov, F.I .Ostonov, Yunosova D.O. 

Buxoro davlat universiteti 

Respublikamiz kimyo sanoatida   ishlab chiqarilayotgan tabiiy va sintetik  

suvda eruvchi polimerlar asosida ko’p funktsional samarali ohorlovchi 

komponentlarning  tarkibini ishlab chiqish va paxta tolasi asosidagi kalava 

iplarni  ohorlash texnologiyasini yaratish, ohorlangan kalava iplarga maxsus  

xususiyatlarni namoyon qiluvchi  hamda ularning ishlov berish  texnologik 

jarayonlariga  tasir etuvchi boshqa faol ingrediyentlarni  ishlab chiqish  istiqbolli  

yo’nalishlardan  biri hisoblanadi. 

  

 
            

 

 

Kuch  ta’sirida uzilish o’zgarishining kraxmal va GIPAN miqdoriga bog’liqligi 

1-rasmda ko’rsatilgan.  

    GIPAN va PVA qo’llanish sohalarining g’oyat xilma-xilligi bilan farqlanadi. 

GIPAN eritmalarini ohorlovchi preparat sifatida kraxmal tarkibiga qo’llash 

muhim ahamiyat kasb etadi.  Shu borada, ohorlovchi materiallar tarkibiga 

kiruvchi  GIPAN kontsentratsiyalarining ohorlangan gazlama iplarning fizik-

1-rasm. Kuch ta’sirida uzilishning  GIPAN   miqdoriga   bog’liqligi.  
    Kraxmal miqdori, %:  1-4; 2-5; 3-6; 4-7 
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mexanik xususiyatlariga ta’siri xususan kuch ta’sirida uzilish, cho’ziluv-chanlik, 

yelimlanish va ohor pH muhitini o’rganishga  qiziqish paydo bo’ldi. [1] 

Olingan natijalardan ko’rinib turibdiki (1-rasm), kraxmal elimi tarkibiga 0,5 

%gacha GIPANni kiritilishi kuch ta’sirida uzilishining 27%gacha oshishiga olib 

keladi, GIPAN miqdorini keyingi oshirilishi kuch ta’sirida uzilishining 

pasayishiga olib keladi.  Olingan natijalardan ko’rinib turibdiki, GIPANning 

kraxmalli ohordagi optimal  kontsentratsiyasi  tayyor ohorning  umumiy  

massasini      0,5 %ini  tashkil etadi. [3-4] 

  Modifikatsiyalangan kraxmal tarkibidagi  GIPAN 0,5%ni  va PVA 

miqdori 0,04%ni  tashkil  etadi. Modifikatsiyalangan kraxmal tarkibiga 

PVAning kam miqdorda kiritilishi ham ipning kuch ta’sirida uzilishini keskin 

oshishiga yordam beradi. PVA kontsentratsiyasining keyingi oshirilishi  kuch 

ta’sirida uzilishiga kam tasir etadi.  SHuning uchun modifikatsiyalangan 

kraxmal tarkibidagi PVAning optimal kontsentratsiyasini biz,  0,03-0,04 % da  

bo’lishi kerak deb hisoblaymiz.  

 GIPAN va PVA kontsentratsiyalarining fizik-mexanik  xususiyatlariga  

ta’siri to’g’risidagi tadqiqot natijalari asosida GIPAN va PVAning  kraxmal 

tarkibiga kiritilishi kalava ipning mustahkamlik ko’rsatkichlarini  ancha 

oshirishga olib kelishi aniqlandi.       
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